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ETA-Danmark A/S 
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 72 24 59 00 
Fax +45 72 24 59 04
Internet ww.etadanmark.dk 

Dopuszczone i notyfikowane 
zgodnie z art. 29 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. 

MEMBER OF EOTA

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA-22/0328 z 2022/06/08 
(tłumaczenie na język polski, wersja oryginalna w języku angielskim)

I Część Główna

Jednostka dokonująca oceny technicznej wydająca niniejszą ETA i przeznaczona 
zgodnie z Artykułem 29 regulacji (EU) 305/2011: ETA-Danmark A/S

Nazwa handlowa 
prod. budowlanego:  

Chemfix CH+ MAX - Standard i Tropical

Rodzaj i przeznaczenie 
wyrobu budowlanego: 

Kotwa wklejana iniekcyjnie do stosowania w 
betonie: rozmiary od M8 do M24, pręt zbrojeniowy 
od 8 do 25 mm

Chemfix Products Ltd Mill Street East 
Dewsbury 
West Yorkshire WF12 9BQ, UK 

Tel. +44 (0) 1924 431665 

Internet: www.chemfix.co.uk 


Zakład produkcyjny:  

Niniejsza Europejska Ocena 
Techniczna zawiera: 

20 stron w tym 14 załączników, które stanowią 
integralną część dokumentu

Niniejsza Ocena Techniczna 
została wydana zgodnie z 
Regulacją (EU) Nr 305/2011, 
na podstawie: 

Niniejsza wersja zamienia:

Producent:  

Chemfix Products Ltd Mill Street East 
Dewsbury, West Yorkshire WF12 9BQ, UK 


EOTA EAD 330499-01-0601, „Łączniki 
wklejane do stosowania w betonie”
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Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej na inne języki powinny w pełni 
odzwierciedlać oryginalny dokument.


Rozprowadzanie niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej, włącznie z przekładem w formie 
elektronicznej, powinna być robiona w całości (oprócz 
Aneksów poufnych wspomnianych powyżej). 
Jednakże częściowe odtwarzanie jest możliwe po 
wyrażeniu pisemnej zgody przez Jednostkę 
dokonującą Oceny Technicznej. Jakakolwiek 
c z ę ś c i o w a r e p r o d u k c j a m u s i b y ć j e d n a k 
identyfikowalna.
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II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ OCENY 
TECHNICZNEJ 

1	 Techniczne określenie wyrobu i 
zakresu jego stosowania

Techniczne określenie wyrobu
C h e m f i x C H + M A X t o k o t w a w k l e j a n a 
(wtryskowa) do betonu składająca się z kartusza z 
zaprawą iniekcyjną Chemfix oraz elementu 
s ta lowego. E lement s ta lowy sk łada s ię z 
handlowego pręta gwintowanego z podkładką i 
nakrętką sześciokątną w zakresie od M8 do M24 
lub pręta zbrojeniowego w zakresie średnic od 8 do 
25mm.

Specyfikacja produktu jest podana w załączniku A.


Element stalowy umieszczany jest w wywierconym 
otworze wypełnionym zaprawą iniekcyjną i 
mocowany jes t poprzez połączenie częśc i 
metalowej z zaprawą iniekcyjną i betonem.


Charakterystyczne wartości materiałowe, wymiary i 
tolerancje kotew nie wskazane w Załącznikach 
powinny odpowiadać odpowiednim wartościom 
określonym w dokumentacji technicznej1 niniejszej 
Europejskiej Oceny Technicznej.


2	 Specyfikacja zamierzonego użycia 
produktu zgodnie z odpowiednim 
dokumentem EAD

Niniejsze wartości podane w Sekcji 3 są ważne tylko w 
przypadku używania kotwy zgodnie ze specyfikacją i 
warunkami podanymi w Aneksie B.


Zabezpieczenia ujęte w niniejszej Europejskiej Ocenie 
Technicznej bazowane są na zamierzonym okresie życia 
kotwy na poziomie 50 lat.


Wskazania podane dla okresu życia kotwy nie mogą być 
interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta 
lub też jednostki dokonującej oceny. Powinny być 
wskazaniem dla procesu wyboru w relacji do 
oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu w 
którym produkt powinien spełniać swój cel.

1. Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej jest zdeponowana w ETA-Denmark i jest dostępna dla 
jednostek certyfikujących dla ich potrzeby dokonania procedury 
oceny zgodności.
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3	 Parametry osiągane przez produkt oraz 
odniesienia do metod ich oceny

3.1	 Charakterystyka produktu

Odporność mechaniczna i stabilność (BWR 1):
Główne charakterystyki są wyszczególnione w 
Aneksie C.

Bezpieczeństwo na wypadek ognia (BWR 2):
Główne charakterystyki są wyszczególnione w 
Aneksie C.

Higiena, zdrowie i środowisko (BWR3):
Brak oceny właściwości


Bezpieczeństwo użycia (BWR4):
Dla podstawowych wymagań Bezpieczeństwa w użyciu 
stosuje się takie same kryteria dla Podstawowych 
Wymagań odporności Mechanicznej i Stabilności 
(BWR1).

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
(BWR7)
Brak oceny właściwości

Inne podstawowe wymagania nie są istotne.

3.2	 Metody oceny
Ocenę przydatności kotwy do zamierzonego 
z a s t o s o w a n i a w o d n i e s i e n i u d o w y m a g a ń 
wytrzymałości mechanicznej oraz stateczności i 
bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu wymagań 
podstawowych 1 i 4 dokonano zgodnie z EOTA EAD 
330499-00-0601, „ Łączniki wklejane do stosowania w 
betonie” opcja 7.
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4	 Ocena i weryfikacja stałości właściwości 
użytkowych (AVCP)

4.1   AVCP system
Zgodnie z decyzją 96/582/WE Komisji Europejskiej 
system(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych (patrz załącznik V do rozporządzenia 
(UE) nr 305/2011) to 1.


5	 Dane techniczne niezbędne do 
w d r o ż e n i a s y s t e m u AV C P, j a k 
przewidziano w EAD

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia 
systemu AVCP są określone w planie kontroli 
złożonym w ETA-Danmark przed oznakowaniem 
CE.

Issued in Copenhagen on 2022-06-08 by

Thomas Bruun
Managing Director, ETA-Danmark



Strona  z  Europejskiej Oceny Technicznej nr ETA20/0328, wydana dnia 2022-06-086 20

Prawa autorskie do tłumaczenia: Privlab sp. z o.o. Jarzębinowa 24, Kąty Wr. przedstawiciel Chemfix ltd. w EU.

Wszelkie prawa zastrzeżone; powielanie, edytowanie i rozpowszechnianie bez zgody Privlab sp. z o.o. zabronione.

SYSTEM CH+ MAX Anex A1 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328 Produkt i zamierzone użycie

Kartusz: Chemfix CH+ MAX 


A)  Foil Bag Cartridge 165ml, 300ml. (ChubSeal® & ChubpackTM) 

B)  Coaxial Cartridge 380ml / 400 ml / 410 ml / 420ml 

C)  Side by Side Cartridge 345ml, 825ml  

Nadruk na kartuszu: 

Chemfix CH+ MAX 

W tym - Procedura instalacji, Kod partii 
produkcyjnej, Data ważności,

Warunki przechowywania, BHP

ostrzeżenie, czas żelowania i utwardzania w 
odniesieniu do temperatury.

A)

B)

C)
Znakowanie:

Chemfix CH+ MAX 
Nr partii, data ważności lub data produkcji z 
terminem przydatności

T-FlowTM Mieszacz z zawieszką

T-FlowTM Mieszacz
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SYSTEM CH+ MAX Anex A2 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0800 Rodzaje prętów gwintowanych i wymiary prętów zbrojeniowych

Pręt gwintowany kotwy oraz pręt żebrowany [zbrojeniowy]:


Szpilka pręta gwintowanego, nakrętka i podkładka

rozmiary M8, M10, M12, M16, M20, M24





Pręt zbrojeniowy


rozmiary ⌀8mm, ⌀10mm, ⌀12mm, ⌀14mm, ⌀16mm, ⌀20mm, ⌀25mm


Page 10 of European technical approval ETA–12/0024, issued on 13.05.2013 
English translation prepared by CSTB. 
 

 

Injection system Chemfix CH+ 

of European 
Technical Approval 
 
ETA – 12/0024 

Anchor rod and rebar: 
 

Threaded Steel Stud, Nut and  Washer 
Sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24. 

 
 

 
  
 
Commercial standard rod with: 
- Materials, dimensions and mechanical properties (Table 1a) 
- Inspection certificate 3.1 acc. to EN 10204:2004 
- Marking of embedment depth 
 
 

Rebar 
Diameter Ø 8mm, Ø 10mm,  Ø 12mm,  Ø 14mm,  Ø 16mm,  Ø 20mm,  Ø 25mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                        
                        Product and intended use 
 

 Annex 2 
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Zainstalowana kotwa i zamierzone zastosowanie

SYSTEM CH+ MAX Anex A3 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Szczegóły montażu szpilek gwintowanych i prętów zbrojeniowych

Tabela 1: parametry montażu dla prętów gwintowanych

Rozmiar kotwy M8 M10 M12 M16 M20 M24

Średnica pręta d [mm] 8 10 15 16 20 24

Rozpiętość głębokości kotwienia hef min [mm] 60 60 70 80 90 100
i nawierconego otworu ho max [mm] 96 120 144 192 240 288

Nominalna średnica wiertła do [mm] 10 12 14 18 22 28

Średnica otworu w elemencie mocowanym df [mm] 9 12 14 18 22 26

Maksymalny moment dokręcający tmax [Nm] 10 12 20 40 70 90

Minimalna grubość elementu betonowego hmin [mm] hef + 30mm ≧ 100mm hef + 2do

Minimalny rozstaw kotew Smin [mm] 40 50 60 75 95 115

Minimalna odległość od krawędzi podłoża Cmin [mm] 35 40 45 50 60 65
Page 11 of European technical approval ETA–12/0024, issued on 13.05.2013 
English translation prepared by CSTB. 
 

 

Injection system Chemfix CH+ 

of European 
Technical Approval 
 
ETA – 12/0024 

 
 

 
 

Intended use 
x Use category 1 (according to ETAG 001-5): 

 
x Installation in dry or wet concrete. 

(Not permitted in flooded holes) 
 

x Overhead installation is not permitted 
 

x Installation in cracked concrete for threaded rods sizes M12 and M16 only 
 

x Temperature ranges 
-40°C to +40°C  
(max. short term temperature +40°C and max. long term temperature +24°C) 
 
-40°C to +80°C  
(max. short term temperature +80°C and max. long term temperature +50°C) 

 Annex 3 

Installed anchor and intended use  
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Installed anchor and intended use  

znakowanie głębokości 
zakotwienia

efektywna głębokość zakotwienia 
hefc=głębokość otworu ho

głębokość betonu hmm

głębokość otworu w elemencie 
montowanym tfix

znakowanie głębokości 
zakotwienia

Tabela 2: parametry montażu dla prętów zbrojeniowych

Rozmiar pręta ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 24 ɸ 25

Średnica elementu D [mm
]

8 10 12 14 16 20 24 25

Rozpiętość głębokości kotwienia hef min [mm
]

60 60 70 75 80 90 100 100
i nawierconego otworu ho max [mm

]
96 120 144 168 192 240 288 300

Nominalna średnica wiertła do [mm
]

12 14 16 18 20 25 28 30
Minimalna grubość elementu 
betonowego

hmin [mm
]

hef + 30mm ≧ 100mm hef + 2do

Minimalny rozstaw kotew Smin [mm
]

40 50 60 70 80 100 120 120
Minimalna odległość od krawędzi 
podłoża

Cmin [mm
]

40 50 60 70 80 100 120 120
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SYSTEM CH+ MAX Anex A4 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Materiały

Tabela 3: Pręty gwintowane i pręty zbrojeniowe - materiały

Przeznaczenie Materiał

Pręty gwintowane ze stali cynkowanej

Pręty gwintowane M8-M24
klasa wytrzymałości 4.6 do 12.9 EN ISO 898-1, 

ocynk galwaniczny ≧ 5µm EN ISO 4042,

ocynk ogniowy ≧ 45µm EN ISO 10684

Podkładka 

ISO 7089 ocynk galwaniczny EN ISO 4042; ocynk ogniowy EN ISO 10648

Nakrętka

EN ISO 4032

klasa wytrzymałości 8 EN ISO 898-2

ocynk gawlaniczny ≧ 5µm EN ISO 4042,

ocynk ogniowy ≧ 45µm EN ISO 10684

Pręty gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej

Pręty gwintowane M8-M24 klasa wytrzymałości 50, 70 lub 80 EN ISO 3506;

stal nierdzewna 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088

Podkładka 

ISO 7089 stal nierdzewna 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088

Nakrętka

EN ISO 4032

klasa wytrzymałości 70 EN ISO 3506-2

stal nierdzewna 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088

Pręty gwintowane wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję

Pręty gwintowane M8-M24
klasa wytrzymałości 70 lub 80

Rm = 800 N/mm2, Rp0,2 = 640N/mm2,

stal o podwyższonej odporności na korozję 1.4529, 1.4565 EN 10088

Podkładka 

ISO 7089 stal o podwyższonej odporności na korozję 1.4529, 1.4565 EN 10088

Nakrętka

EN ISO 4032

klasa wytrzymałości 70 EN ISO 3506-2

stal o podwyższonej odporności na korozję 1.4529, 1.4565 EN 10088

Pręty żebrowane

Pręty ɸ8 to ɸ25 klasa B i C o charakterystycznej granicy plastyczności fyk od 400 MPa do 
600 MPa
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Kotwy podlegają:

-	 Statycznym i quasi-statycznym obciążeniom w zakresie M8 do M24, Pręt zbrojeniowy Ø8 do Ø25.


Podłoża:

-	 Zbrojony i niezbrojony beton normalnej wagi bez zbrojenia zgodnie z EN 206-2013 + A1:2016.

-	 Klasy wytrzymałości od C20/25 do C50/60 wg EN 206:2013 + A1:2016.

-	 Beton spękany i niespękany: rozmiary od M8 do M24 i pręty zbrojeniowe ɸ8mm do ɸ25mm


Zakres temperaturowy:

(a) T: - 40 °C do + 40 °C (maksymalna temperatura krótkotrwała + 40 °C i maksymalna temperatura 

długotrwała + 24°C).


Warunki użycia (warunki otoczenia):

• Konstrukcje podlegające suchym warunkom wewnętrznym (wszystkie materiały).

• Dla wszystkich pozostałych warunków zgodnie z EN 1993-1-4:2006+A1:2015 odpowiadających 

klasie odporności na korozję:

- Stal nierdzewna A2 zgodnie z Załącznikiem A4, Tabela A1: CRC II

- Stal nierdzewna A4 zgodnie z Załącznikiem A4, Tabela A1: CRC III

- Stal o wysokiej odporności na korozję HCR zgodnie z Załącznikiem A4, Tabela A1: CRC V (dla 

środowiska morskiego)


Projektowanie:

• Weryfikowalne obliczenia i rysunki są przygotowywane z uwzględnieniem obciążeń do 

zakotwienia. Pozycja kotwy powinna być wskazana na rysunkach projektowych (np. pozycja 
kotwy względem zbrojenia lub podpór itp.).


• Za projektowanie zakotwień odpowiada inżynier doświadczony w zakotwieniach i pracach 
betoniarskich.


- Zakotwienia są zaprojektowane zgodnie z: EN 1992-4:2018

- Raport Techniczny TR055, edycja 2018


Instalacja:

• Beton suchy i mokry.

• Zalane dziury (nie woda morska).

• Wiercenie otworów przez wiercenie udarowe (HD) lub wiercenie sprężonym powietrzem (CD) 

stosowane w kategorii 1 (na sucho i na mokro)

• beton) i kategorii 2 (zalane otwory)

• Wiercenie otworów wiertłami drążonymi do wiercenia bezpyłowego (HDB) (np. system 

samooczyszczania Bosch z odkurzaczem) stosowany w kategorii 1 – beton suchy i mokry

• Dozwolony montaż nad głową.

• Montaż kotew wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem osoby 

odpowiedzialnej za sprawy techniczne na budowie.


SYSTEM CH+ MAX Anex B1 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Zamierzone użycie - Specyfikacja
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SYSTEM CH+ MAX Anex B2 


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Zamierzone użycie - dane

Tabela6: Metody czyszczenia otworów wyciorem metalowym

Page 16 of European technical approval 12/ 0024, issued on 13.05.2013 
English translation prepared by CSTB 

 

   
 

Injection system Chemfix CH+ 

of European 
Technical Approval 
 
ETA – 12/0024 

 
  Table 6: Bore hole cleaning method with Steel brush 

Threaded rod 
And rebar Size 

Nominal 
drill bit 

diameter 
do (mm) 

Steel Brush Cleaning methods 

  
  

Manual cleaning 
(MAC) 

Compressed air 
cleaning (CAC) 

Studs 
 

 
 

M8 10 12mm Yes … hef � 80 mm 

Yes 
 

M10 12 14mm Yes … hef � 100mm 
M12 14 16mm Yes … hef � 120mm 
M16 18 20mm Yes … hef � 160mm 
M20 24 26mm Yes … hef � 200mm 
M24 28 30mm Yes … hef � 240mm 

Rebar 
 

 

Ø8 12 14mm Yes … hef � 80 mm 

Yes 

Ø10 14 16mm Yes … hef � 100mm 
Ø12 16 18mm Yes … hef � 120mm 
Ø14 18 20mm Yes … hef � 140mm 
Ø16 20 22mm Yes … hef � 160mm 
Ø20 25 28mm Yes … hef � 200mm 
Ø25 32 34mm Yes … hef � 240mm 

 
Manual Cleaning (MAC): 
Chemfix hand pump recommended for 
Blowing out bore holes with diameters 
do� 24 mm and bore holes depth ho�10d 

 
 

 

Compressed air cleaning (CAC): 
Recommended air nozzle with an 
Orifice opening of minimum 
3,5mm in diameter.  

 
Table 7:  Minimum curing time 

Minimum base materia l temperature 
C° 

Ge l time (working time) 
Cure time 

In dry/wet concrete 

-10°C d  Tbase material  <   -5°C 125 min 8 hours 
-5°C d  Tbase material  <    0°C 80 min 160 min 
0° d  Tbase material  <   5°C 25 min 90 min 
5°C d  Tbase material  <   10°C 17 min 70 min 
10°C d  Tbase material <  20°C 12 min 65 min 
20°C d  Tbase material  <  30°C 6 min 60 min 
30°C d  Tbase material  d  40°C 3 min 45 min 

 
The temperature of the bond material must be � 20°C 

  Annex 8 
 

Installation and cleaning tools 
Minimum installation times 
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Ø25 32 34mm Yes … hef � 240mm 

 
Manual Cleaning (MAC): 
Chemfix hand pump recommended for 
Blowing out bore holes with diameters 
do� 24 mm and bore holes depth ho�10d 

 
 

 

Compressed air cleaning (CAC): 
Recommended air nozzle with an 
Orifice opening of minimum 
3,5mm in diameter.  

 
Table 7:  Minimum curing time 

Minimum base materia l temperature 
C° 

Ge l time (working time) 
Cure time 

In dry/wet concrete 

-10°C d  Tbase material  <   -5°C 125 min 8 hours 
-5°C d  Tbase material  <    0°C 80 min 160 min 
0° d  Tbase material  <   5°C 25 min 90 min 
5°C d  Tbase material  <   10°C 17 min 70 min 
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The temperature of the bond material must be � 20°C 
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Installation and cleaning tools 
Minimum installation times 

 

  

pręt gwintowany 
i pręt żebrowany Rozmiar

Nominalna 
średnica 
wiertła do 

Wycior 
metalowy Metody czyszczenia

Wiercenie drążone z 
odkurzaczem (HDB)

czyszczenie ręczne 
(MAC)

czyszczenie 
sprężonym 

powietrzem (CAC)

M8 10 10 mm

nie wymaga 
czyszczenia

hef ≦ 80 mm

Tak

M10 12 12 mm hef ≦ 100 mm
M12 14 14 mm hef ≦ 120 mm
M16 18 18 mm hef ≦ 160 mm
M20 24 22 mm hef ≦ 200 mm
M24 28 28 mm hef ≦ 240 mm
∅8 10 lub 12
 10 lub 12 mm


mm

nie wymaga 
czyszczenia

hef ≦ 80 mm

Tak

∅10 12 lub 14 12 lub 14 mm hef ≦ 100 mm
∅12 14 lub 16 14 lub 16 mm hef ≦ 120 mm
∅14 16 lub 18 16 lub 18 mm hef ≦ 140 mm
∅16 20 20 mm hef ≦ 160 mm
∅20 25 24 mm hef ≦ 200 mm
∅24 28 28 mm hef ≦ 240 mm
∅25 32 30 mm hef ≦ 250 mm

   
pręty 

gwintowane
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  Table 6: Bore hole cleaning method with Steel brush 

Threaded rod 
And rebar Size 

Nominal 
drill bit 

diameter 
do (mm) 

Steel Brush Cleaning methods 

  
  

Manual cleaning 
(MAC) 

Compressed air 
cleaning (CAC) 

Studs 
 

 
 

M8 10 12mm Yes … hef � 80 mm 

Yes 
 

M10 12 14mm Yes … hef � 100mm 
M12 14 16mm Yes … hef � 120mm 
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Ø8 12 14mm Yes … hef � 80 mm 

Yes 

Ø10 14 16mm Yes … hef � 100mm 
Ø12 16 18mm Yes … hef � 120mm 
Ø14 18 20mm Yes … hef � 140mm 
Ø16 20 22mm Yes … hef � 160mm 
Ø20 25 28mm Yes … hef � 200mm 
Ø25 32 34mm Yes … hef � 240mm 

 
Manual Cleaning (MAC): 
Chemfix hand pump recommended for 
Blowing out bore holes with diameters 
do� 24 mm and bore holes depth ho�10d 

 
 

 

Compressed air cleaning (CAC): 
Recommended air nozzle with an 
Orifice opening of minimum 
3,5mm in diameter.  

 
Table 7:  Minimum curing time 

Minimum base materia l temperature 
C° 

Ge l time (working time) 
Cure time 

In dry/wet concrete 

-10°C d  Tbase material  <   -5°C 125 min 8 hours 
-5°C d  Tbase material  <    0°C 80 min 160 min 
0° d  Tbase material  <   5°C 25 min 90 min 
5°C d  Tbase material  <   10°C 17 min 70 min 
10°C d  Tbase material <  20°C 12 min 65 min 
20°C d  Tbase material  <  30°C 6 min 60 min 
30°C d  Tbase material  d  40°C 3 min 45 min 

 
The temperature of the bond material must be � 20°C 
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Installation and cleaning tools 
Minimum installation times 

 

  

pręty 
żebrowane
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  Table 6: Bore hole cleaning method with Steel brush 

Threaded rod 
And rebar Size 

Nominal 
drill bit 

diameter 
do (mm) 

Steel Brush Cleaning methods 

  
  

Manual cleaning 
(MAC) 

Compressed air 
cleaning (CAC) 
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Manual Cleaning (MAC): 
Chemfix hand pump recommended for 
Blowing out bore holes with diameters 
do� 24 mm and bore holes depth ho�10d 

 
 

 

Compressed air cleaning (CAC): 
Recommended air nozzle with an 
Orifice opening of minimum 
3,5mm in diameter.  

 
Table 7:  Minimum curing time 

Minimum base materia l temperature 
C° 

Ge l time (working time) 
Cure time 

In dry/wet concrete 

-10°C d  Tbase material  <   -5°C 125 min 8 hours 
-5°C d  Tbase material  <    0°C 80 min 160 min 
0° d  Tbase material  <   5°C 25 min 90 min 
5°C d  Tbase material  <   10°C 17 min 70 min 
10°C d  Tbase material <  20°C 12 min 65 min 
20°C d  Tbase material  <  30°C 6 min 60 min 
30°C d  Tbase material  d  40°C 3 min 45 min 

 
The temperature of the bond material must be � 20°C 
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Installation and cleaning tools 
Minimum installation times 

 

  

Czyszczenie ręczne (MAC):

Ręczna pompka do czyszczenia otworów Chemfix 
rekomendowana do wydmuchiwania otworów o średnicach 
do≦24mm i otworach o głębokościach ho≦10d


Czyszczenie sprężonym powietrzem 
(CAC):

Rekomendowana dysza powietrzna z wylotem 
o średnicy minimum 3,5 mm
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The temperature of the bond material must be � 20°C 
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Minimum installation times 
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Wiercenie drążone i odkurzanie Bosch® (HDB) Szczotka stalowa tylko do ręcznego 
czyszczenia i CAC (nie jest 
potrzebna do HDB)
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Table B1: Installation data 

Threaded rod 
and rebar Size 

Nominal 
drill bit 

diameter 
do (mm) 

Steel Brush Cleaning methods 

  

Hollow drilling 
with vacuum 

cleaner (HDB) 

Manual 
cleaning 
(MAC) 

Compressed 
air 

cleaning 
(CAC) 

Studs 
 

 
 

M8 10 10 mm 

No cleaning 
needed 

hef ≤ 80 mm 

Yes 
 

M10 12 12 mm hef ≤ 100 mm 
M12 14 14 mm hef ≤ 120 mm 
M16 18 18 mm hef ≤ 160 mm 
M 20 22 22 mm hef ≤ 200 mm  
M 24 28 28 mm hef ≤ 240 mm 

Rebar 

 
 

ɸ 8 mm 10 or 12 10 or 12 mm 

No cleaning 
needed 

 

hef ≤ 80 mm 

Yes 

ɸ 10 mm 12 or 14 12 or 14 mm hef ≤ 100 mm 
ɸ 12 mm 14 or 16 14 or 16 mm hef ≤ 120 mm 
ɸ 14 mm 16 or 18 16 or 18 mm hef ≤ 140 mm 
ɸ 16 mm 20 20 mm hef ≤ 160 mm 
ɸ 20 mm 24 24 mm hef ≤ 200 mm 
ɸ 24 mm 28 28 mm hef ≤ 240 mm 
ɸ 25 mm 30 30 mm hef ≤ 250 mm 

 
 
Manual Cleaning (MAC): 
Chemfix hand pump recommended for 
Blowing out bore holes with diameters 
do≤ 24 mm and bore holes depth ho≤10d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compressed air cleaning (CAC): 
Recommended air nozzle with an 
Orifice opening of minimum 3,5mm in       

        diameter. 

 

SYSTEM CH+ MAX Annex B2 

of European 
Technical Assessment 

ETA-22/0328 Intended use – data 

Hollow Drilling and Vacuum (HDB) (e.g. 
Bosch®) 

 

Steel brush just for manual cleaning 
and CAC (not needed for HDB) 
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Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Zamierzone użycie - dane

Tabela B2: Minimalne czasy utwardzania

Minimalna temperatura 
materiału ℃

czas żelowania (czas 
pracy)


i suchym / mokrym 
betonie

Czas żelowania 
(czas pracy)


W suchym/mokrym 
betonie WERSJA 

TROPIKALNA

Czas 
utwardzania w 

suchym betonie

Czas 
utwardzania w 

mokrym 
betonie

0°C   ≦   Tpodłoża   <   10°C 20 min 20 min 90 min 180 min

10°C   ≦   Tpodłoża   <   20°C 9 min 15 min 60 min 120 min

20°C   ≦   Tpodłoża   <   30°C 5 min 10 min 30 min 60 min

30°C   ≦   Tpodłoża   <   40°C 3 min 8 min 20 min 40 min

Dane urządzeń infekcyjnych do pompowania żywicy

obraz wymiar kartusza / kod typ

 165 / 300ml manualny

 345 / 380 / 400 / 410 / 420ml manualny

165 / 300 / 345 / 380 / 400 / 410 / 
420ml 

7.4v urządzenie 

165 / 300 ml 

elektryczny

165 / 300 / 345 / 380 / 400 / 410 / 
420ml adaptor wkrętarki

380 / 400 / 410 / 420 / 825ml pneumatyczny
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Tabela B3: Parametry instalacyjne: wiercenie, czyszczeni otworu i instalacja

Instrukcja montażu - Wiercenie udarowe (HD) i wiercenie sprężonym powietrzem (CD)

Wiercenie otworu

Wywierć otwór na wymaganą głębokość osadzenia za pomocą wiertła 
udarowego ustawionego w trybie młota obrotowego przy użyciu wiertła z 
węglików spiekanych o odpowiednim rozmiarze.

Czyszczenie otworu - Tuż przed zainstalowaniem kotwy otwór musi być wolny od kurzu i gruzu.

a) Czyszczenie ręczne (MAC) dla wszystkich średnic otworu do ≤ 24mm i głębokości otworu ho ≤ 10d

Pompę ręczną Chemfix należy stosować do przedmuchiwania otworów 
wiertniczych o średnicach do ≤ 24 mm i głębokościach osadzenia do hef ≤ 10d.


Wydmuchaj co najmniej 4 razy z tyłu otworu, w razie potrzeby używając 
przedłużenia.

Wyszczotkuj 4 razy szczotką o określonym rozmiarze (patrz Tabela B1), 
wkładając szczotkę stalową Chemfix z tyłu otworu (w razie potrzeby z 
przedłużeniem) ruchem skręcającym i wyjmując go.

Przedmuchaj ponownie pompką ręczną co najmniej 4 razy.

b) Czyszczenie powietrzem pod ciśnieniem (CAC) dla wszystkich średnic do i wszystkich głębokości otworów.

Wydmuchać 2 razy od spodu otworu (jeżeli potrzeba, należy użyć przedłużki) 
poprzez całą jego długość używając kompresora bezolejowego (min. 6 bar przy 
6m3/h)

Czyścić 2 razy właściwym wymiarem wyciora (patrz Tabela 6) poprzez 
wkładanie wyciora Chemfix do końca otworu (jeżeli potrzeba, należy użyć 
przedłużki). Czyszczenie przeprowadzamy ruchem posuwistym obrotowym 
wyciągając za każdym razem wycior z otworu.

Jeszcze raz 2-krotnie wydmuchać ręczną pompką do wydmuchiwania.
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 Table 5a - Installation parameters: drilling, hole cleaning and installation 

Instructions for use 

Bore hole drilling 

 

 Drill hole in the substrate to the required embedment depth using the 
appropriately sized carbide drill bit. 

Bore hole cleaning   Just before setting an anchor, the bore hole must be free of dust and debris. 

a) Manual air cleaning (MAC) for all bore hole diameters do � 24mm and bore hole depth ho � 10d 

 

X 4 

The Chemfix manual pump shall be used for blowing out bore holes up to 
diameters do � 24mm and embedment depths up to hef � 10d.  
 
Blow out at least 4 times from the back of the bore hole, using an extension if 
needed.  

 

X 4 
Brush 4 times with the specified brush size (see Table 6) by inserting the 
Chemfix steel brush to the back of the hole (if needed with an extension) in a 
twisting motion and removing it.  

 

X 4 Blow out again with manual pump at least 4 times.  

b) Compressed air cleaning (CAC) for all bore hole diameters do and all bore hole depths 

 

X 2 Blow 2 times from the back of the hole (if needed with a nozzle extension) 
over the whole length with oil-free compressed air (min. 6 bar at 6 m³/h).  

 

X 2 
Brush 2 times with the specified brush size (see Table 6) by inserting the 
Chemfix steel brush to the back of the hole (if needed with an extension) in a 
twisting motion and removing it.  

 

X 2 Blow out again with compressed air at least 2 times. 
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SYSTEM CH+ MAX Anex B4


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Procedura (2)

Tabela B4: parametry: Infekcja po oczyszczeniu i montażu szpilki/prętu zbrojeniowego

Zdejmij gwintowaną nakrętkę z wkładu. W razie potrzeby rozetnij torebkę 
foliową. (wkłady Chubpack).

Dokładnie nakręcić mieszacz typu T-Flow™. W żaden sposób nie należy 
modyfikować mieszacza. Upewnić się że element mieszający znajduje się 
wewnątrz mieszacza. Używać tylko mieszacza dostarczanego z produktem.

Włożyć kartusz żywicy do wyciskacza Chemfix

Wyrzuć początkowe naciągnięcia kleju za spust. W zależności od rozmiaru 
wkładu, początkową ilość mieszanki kleju należy wyrzucić. Za każdym razem, 
gdy mikser jest zmieniany, konieczne jest nowe wyrzucenie odpadów, aż kolor 
będzie jednorodny.

Ilości odrzutów wynoszą 10 cm dla wszystkich wkładów

Wcisnąć klej zaczynając od spodu otworu, wolno wyciągając mieszacz za 
każdym naciśnięciem spustu wyciskacza.

Wypełnić otwory w przybliżeniu do 2/3 głębokości, upewniając się że nie 
powstaje na obwodzie przestrzeń pomiędzy betonem na całej głębokości 
zakotwienia.

Przed użyciem, upewnij się że gwintowany jest suchy i wolny od zabrudzeń.

Zainstaluj pręt gwintowany do potrzebnej głębokości zakotwienia w czasie nie 
dłuższym niż czas żelowania tge. Czas żelowania tge podany jest w Tabeli B2.

Kotwa może być obiązana po upłynięciu czasu utwardzenia tcure (zobacz 
Tabela B2). Siła dokręcania nie powinna przekroczyć wartości Tmax podanej w 
Tabeli A1.
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Table 5b - Installation parameters: drilling, hole cleaning and installation 

Instructions for use 

 

 Remove the threaded cap from the cartridge.  

 

 Tightly attach the T-Flow™ mixing nozzle. Do not modify the mixer in any way. 
Made sure the mixing element is inside the mixer. Use only the supplied mixer. 

 

 Insert the cartridge into the Chemfix dispenser gun.  

 

 

Discard the initial trigger pulls of adhesive. Depending on the size of the 
cartridge, an initial amount of adhesive mix must be discarded.  
 
Discard quantities are - 5cm for between 150ml, 300ml & 400ml Foil Pack  
                                   - 10cm for all other cartridges 

 

 

Inject the adhesive starting at the back of the hole, slowly withdrawing the 
mixer with each trigger pull.  
Fill holes approximately 2/3 full, to ensure that the annular gap between the 
anchor and the concrete is completely filled with adhesive along the 
embedment depth.  
 

 

 

Before use, verify that the threaded rod is dry and free of contaminants. 
 
Install the threaded rod to the required embedment depth during the open gel 
time tgel has elapsed. The working time tgel is given in Table 7.  

 

 
 
The anchor can be loaded after the required curing time tcure (see Table 7). The 
applied torque shall not exceed the values Tmax given in Table 1. 
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Instrukcja użytkowania – Wiertła drążone do bezpyłowego wiercenia

Wiercenie i czyszczenie otworów

Wybierz odpowiednie wiertło drążone (patrz tabela B1) i zainstaluj je w 
wiertarce udarowej.

Podłącz system odsysania pyłu do otworu w wydrążonym wiertle. (np. system 
Bosch®). Wywiercić otwór na wymaganą głębokość osadzenia za pomocą 
wiertarki udarowej ustawionej w trybie udarowo-obrotowym oraz z systemem 
odsysania pyłu pracującym na stałe z pełną mocą.

Czyszczenie otworu: Ręczne czyszczenie nie jest konieczne przy użyciu metody samoczyszczącego wiercenia.
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SYSTEM CH+ MAX Anex C1


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Wydajność dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych: nośności

Tabela C1: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali na rozciąganie i wartości obciążenia 
rozciągającego dla prętów gwintowanych

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24

Pole przekroju poprzecznego As [mm2] 36.6 58 84.3 157 245 353

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie, Zniszczenie stali
klasa stali 4.6 i 4.8 NRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141

klasa stali  5.6 i 5.8 NRk,s [kN] 18 29 42 78 122 176

klasa stali  8.8 NRk,s [kN] 29 46 67 125 196 282

klasa stali 10.9 NRk,s [kN] 37 58 84 157 245 353

klasa stali 12.9 NRk,s [kN] 44 70 101 188 294 424

klasa stali A2, A4 i HCR, klasa 50 NRk,s [kN] 18 29 42 79 123 177

klasa stali A2, A4 i HCR, klasa 70 NRk,s [kN] 26 41 59 110 171 247

klasa stali A4 i HCR, klasa 80 NRk,s [kN] 29 46 67 126 196 282

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie, częściowy współczynnik bezpieczeństwa
Częściowy współczynnik bezp. 4.6 i 5.6 ɣMs,N1) [-] 2,0

Częściowy współczynnik bezp. 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, i 12.9 ɣMs,N1) [-] 1,5

Częściowy współczynnik bezp. 10.9, i 12.9 ɣMs,N1) [-] 1,4

Częściowy współczynnik bezp. A2, A4 and HCR class 50 ɣMs,N1) [-] 2,86

Częściowy współczynnik bezp. A2, A4 and HCR class 70 ɣMs,N1) [-] 1,87

Częściowy współczynnik bezp. A2, A4 and HCR class 80 ɣMs,N1) [-] 1,60
Zniszczenie stali z uwzględnieniem sił działających bez mimośrodu
Nośność charakterystyczna, klasa 4.6 i 4.8 VRk,s [kN] 7 12 17 31 49 71
Nośność charakterystyczna, klasa 5.6 i 5.8 VRk,s [kN] 9 15 21 39 61 88
Nośność charakterystyczna, klasa 8.8 VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141
Nośność charakterystyczna, klasa 10.9 VRk,s [kN] 18 29 42 79 123 177
Nośność charakterystyczna, klasa 12.9 VRk,s [kN] 22 35 51 94 147 212
Nośność charakterystyczna, A2, A4 i HCR, klasa 50 VRk,s [kN] 9 15 21 39 61 88
Nośność charakterystyczna, A2, A4 i HCR, klasa 70 VRk,s [kN] 13 20 30 55 86 124
Nośność charakterystyczna, A4 i HCR, klasa 80 VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141
Zniszczenie stali z uwzględnieniem sił działających z mimośrodem
Nośność charakterystyczna, klasa 4.6 i 4.8 M0

Rk,s [kN] 15 30 52 133 260 449
Nośność charakterystyczna, klasa 5.6 i 5.8 M0

Rk,s [kN] 19 37 65 166 324 560
Nośność charakterystyczna, klasa 8.8 M0

Rk,s [kN] 30 60 105 266 519 896
Nośność charakterystyczna, klasa 10.9 M0

Rk,s [kN] 37 75 131 333 649 1123
Nośność charakterystyczna, klasa 12.9 M0

Rk,s [kN] 45 90 157 400 779 1237
Nośność charakterystyczna, A2, A4 i HCR, klasa 50 M0

Rk,s [kN] 19 37 65 166 324 560
Nośność charakterystyczna, A2, A4 i HCR, klasa 70 M0

Rk,s [kN] 26 52 95 232 454 784
Nośność charakterystyczna, A4 i HCR, klasa 80 M0

Rk,s [kN] 30 59 105 266 519 896
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla zniszczenia stali
Stal, klasa 4.6 i 5.6 ɣMs,V1) [-] 1,67
Stal, klasa 4.8, 5.8 lub 8.8 ɣMs,V1) [-] 1,25
Stal, klasa 10.9 lub 12.9 ɣMs,V1) [-] 1,50
Stal nierdzewna A2, A4 i HCR, klasa 50 ɣMs,V1) [-] 2,38
Stal nierdzewna A2, A4 i HCR, klasa 70 ɣMs,V1) [-] 1,65
Stal nierdzewna A2, A4 i HCR, klasa 80 ɣMs,V1) [-] 1,33
1) w razie braku narodowych regulacji,
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SYSTEM CH+ MAX Anex C2


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Wydajność dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych: przemieszczenia

Tabela C2: Wartości charakterystyczne obciążeń rozciągających pod statycznym i quasi-statycznym 
dla prętów gwintowanych
Średnica pręta gwintowanego d [mm] 8 10 12 16 20 24
Zniszczenie stali
Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie NRk,s [kN] patrz tabela C1
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMs,N1) [-] patrz tabela C1
Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego 2)

Charakterystyczna wytrzymałość połączenia w betonie C20/25 – suchy lub mokry beton dla wiercenia udarowego (HD) i CD
Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton niespękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 11 10 10 9,5 9 8,5

Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton spękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 3,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa - suchy i mokry beton ɣinst [-] 1,2 1,4
Charakterystyczna wytrzymałość połączenia w betonie C20/25 – zalane otwory dla wiercenia udarowego (HD)
Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton niespękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 11 10 10 9 7,5 7

Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton spękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 3,5 3,5 3 3,5 3 3
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa - suchy i mokry beton ɣinst [-] 1,2 1,4
Charakterystyczna wytrzymałość połączenia w betonie niespękanym beton C20/25 - suchy lub mokry beton do wierteł drążonych (HDB) – system 
bezpyłowy

Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton niespękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 7 7 7.7 8 8 8,5

Zakres temperatur a3):   40°C/24°C beton spękany 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 3,5 3,5 4 3,5 3,5 3,5
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa - suchy i mokry beton ɣinst [-] 1,2 1,4

Współczynnik zwiększający dla 𝝉Rk,ucr w betonie niespękanym 
dla wiercenia udarowego

Ψc

C30/37 1,08 1,00
C40/50 1,15 1,00
C50/60 1,20 1,00

Współczynnik zwiększający dla 𝝉Rk,ucr w betonie spękanym dla 
wiercenia udarowego

Ψc

C30/37 1,08 1,00
C40/50 1,15 1,00
C50/60 1,20 1,00

Współczynnik zwiększający dla 𝝉Rk,ucr w betonie niespękanym 
dla wiercenia wiertłami drążonymi HD

Ψc

C30/37 1,00
C40/50 1,00
C50/60 1,00

Współczynnik zwiększający dla 𝝉Rk,ucr w betonie spękanym dla 
wiercenia wiertłami drążonymi HD

Ψc

C30/37 1,20 1,00
C40/50 1,36 1,00
C50/60 1,50 1,00

Współczynnik redukcji w betonie zarysowanym lub 
niespękanym C20/25 dla wszystkich metod wiercenia ψ0sus [-] 0,794

Współczynnik do określenia zniszczenia stożka betonu kucr,N [-] 11,0 (w oparciu o wytrzymałość betonu fck,cube)
Współczynnik do określenia zniszczenia stożka betonu kcr,N [-] 7,7
Odległość od krawędzi w przypadku uszkodzenia stożka betonu ccr,N [mm] 1,5 hef

Odległość osiowa dla zniszczenia stożka betonu scr,N [mm] 2 ccr,N 
Zniszczenie przez rozłupanie 2)

Odległośc od krawędzi podłoża ccr,sp [mm] dla

h / hef 4) ≧ 2,0 1,0 hef

2,0 > h / hef 4) > 1,3 3 hef - 1 h

h / hef 4) ≦ 1,3 1,7 hef

Rozstaw kotew Scr,sp           [mm] 2 ccr,sp

1) Gdy brak wymagań krajowych 4) h grubość warstwy betonu,
2) Obliczenia betonu i rozłupania, patrz aneks B1 hef efektywna głębokość zakotwienia
3) Wyjaśnienia, patrz B1
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SYSTEM CH+ MAX Anex C3


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Wydajność dla obciążeń statycznych, quasi-statycznych i sesmicznych: 

przemieszczenia

Tabela C4: Przemieszczenia pod obciążeniem ścinającym dla wszystkich rodzajów wiercenia dla 
prętów gwintowanych

Chemfix CH+ MAX  z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24

Przemieszczenie δV0 [mm/(N/mm2)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

Przemieszczenie δV∞ [mm/(N/mm2)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

Tabela C3: Przemieszenia w przypadku wyrwania z podłoża

Chemfix CH+ MAX z prętami gwintowanymi

Wiercenie udarowe (HD) lub wiercenie sprężonym powietrzem (CD) M8 M10 M12 M16 M20 M24

Zakres temperatur a 5): 40°C / 24°C

Przemieszczenie δN0 [mm/(N/mm2)] 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,10

Przemieszczenie δN∞ [mm/(N/mm2)] 0,28 0,18 0,82 0,76 0,22 0,30

Chemfix CH+ MAX z prętami gwintowanymi

do wiercenia wgłębnego HDB (system bezpyłowy) M8 M10 M12 M16 M20 M24

Zakres temperatur a 5): 40°C / 24°C
Przemieszczenie δN0 [mm/(N/mm2)] 0,10 0,12 0,15 0,14 0,14 0,13

Przemieszczenie δN∞ [mm/(N/mm2)] 0,49 0,19 0,38 0,52 0,14 0,19

5) Wyjaśnienie patrz aneks B1
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SYSTEM CH+ MAX Anex C4


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Wydajność dla obciążeń statycznych, quasi-statycznych: nośności

Tabela C5: Wartości charakterystyczne nośności stali na rozciąganie i wartości obciążenia 
rozciągającego dla prętów zbrojeniowych

Page 20 of European technical approval 12/ 0024, issued on 13.05.2013 
English translation prepared by CSTB 

 

   
 

Injection system Chemfix CH+ 

of European 
Technical Approval 
 
ETA – 12/0024 

Table 12: Design method A, Characteristic tension load values 

Chemfix CH+ with rebar  Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 

Steel failure rebar  
Characteristic resistance  
for rebar BSt 500 S acc. to DIN 488 

1)  NRk,s [kN] 28 43 62 85 111 173 270 

Partial safety factor 
for rebar BSt 500 S acc. to DIN 488 

2) JMs,N 
3) [-] 1,4 

Combined Pull-out and Concrete cone failure4) 
Diameter of rebar d [mm] 8 10 12 14 16 20 25 

Characteristic bond resistance in non-cracked concrete C20/25 

Temperature range I 5):  40°C/24°C WRk [N/mm²] 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 

Temperature range II 5):  80°C/50°C WRk [N/mm²] 6.5 6.5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 

Increasing factor for WRk,p  
in non cracked concrete 

 C30/37 1,12 

\c C40/50 1,23 

 C50/60 1,30 

Splitting failure 4) 

Edge distance ccr,sp [mm] for 

h / hef 
6) � 2,0 1,0 hef 

2,0 > h / hef
 6) > 1,3 4,6 hef - 1,8 h 

h / hef
 6) � 1,3 2,26 hef 

Spacing scr,sp [mm] 2 ccr,sp 

Partial safety factor JMp =�JMc =�JMsp
 3) [-] 1,8 7) 1,8 7) 1,8 7) 1,8 7) 1,8 7) 1,8 7) 1,8 7) 

 
1)  The characteristic tension resistance NRk,s for rebars that do not fulfil the requirements acc. DIN 488 shall be calculated acc. Technical 

Report TR029, Equation (5.1). 
2)  The partial safety factor JMs,N for rebars that do not fulfil the requirements acc. DIN 488 shall be calculated acc. Technical Report TR029, 

Equation (3.3a). 
3)  In absence of national regulations 

4)  Calculation of concrete failure and splitting see chapter 4.2.1 
5)  Explanation see chapter 1.2   
6)  h … concrete member thickness, hef  effective anchorage depth  
7)  The partial safety factor J2 = 1,2 is included. 
 
Table 13: Displacements under tension load 8) 

Chemfix CH+ with rebar  Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 

Temperature range I 9):  40°C / 24°C 
Displacement  GN0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 

Displacement GNf [mm/(N/mm²)] 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,17 0,20 

Temperature range II 9): 80°C / 50°C 

Displacement  GN0 [mm/(N/mm²)] 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 

Displacement GNf [mm/(N/mm²)] 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,23 0,29 
8)  Calculation of displacement under service load:  WSd  design value of bond stress 

Displacement under short term loading = GN0 · WSd/1,4 
Displacement under long term loading = GNf · WSd/1,4 

9)  Explanation see chapter 1.2   

Regarding design of post-installed rebar as anchor see chapter 4.2.1 
 

  Annex 12 
 

Rebars:  
Characteristic tension load values  

and displacement under tension loads  

 

Chemfix EASF TOP Vinylester Eco z prętami gwintowanymi ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 24 ɸ 25

Zniszczenie stali pręta zbrojeniowego

Nośność charakterystyczna na wyrywanie NRk,s [kN] As ・ fuk1)

Pole przekroju poprzecznego AS [mm2] 50 79 113 154 201 314 452 491

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMs,N2) [-] 1,4

Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego 3)

Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] 8 10 12 14 16 20 24 25

Charakterystyczna wytrzymałość wiązania w betonie niespękanym C20/25 – beton suchy lub mokry do wiercenia udarowego (HD) i CD

Zakres temperatur a 4):    40°C/24°C 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Częściowy współczynnik bezp.– suchy lub mokry 
beton

ɣinst2) [-] 1,2 1,4

Charakterystyczna wytrzymałość połączenia w betonie niespękanym beton C20/25 - zalane otwory do wiercenia udarowego (HD) i CD 

Zakres temperatur a 4):    40°C/24°C 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 6 6 6 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5

Częściowy współczynnik bezp.– zalane otwory ɣinst2) [-] 1,2 1,4
Charakterystyczna wytrzymałość połączenia w betonie niespękanym beton C20/25 - suchy lub mokry beton do wierteł drążonych (HDB) – 
system bezpyłowy
Zakres temperatur a 4):    40°C/24°C 𝝉Rk,ucr [N/mm2] 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Częściowy współczynnik bezp.– suchy lub mokry 
beton

ɣinst2) [-] 1,2 1,4

Współczynnik zwiększający dla 𝝉Rk,ucr w betonie 
niespękanym

Ψc

C30/37 1,00 1,04 1,08 1,13

C40/50 1,00 1,07 1,15 1,23

C50/60 1,00 1,10 1,20 1,32
Współczynnik do określenia zniszczenia stożka 
betonu kucr,N [-] 11,0 (w oparciu o wytrzymałość betonu fck,cube)

Współczynnik do określenia zniszczenia stożka 
betonu kcr,N [-] 7,7

Zniszczenie przez rozłupanie 3)

Odległośc od krawędzi podłoża ccr,sp [mm] dla

h / hef 5) ≧ 2,0 1,0 hef

2,0 > h / hef 5) > 1,3 3 hef - 1 h

h / hef 5) ≦ 1,3 1,7 hef

Rozstaw kotew Scr,sp           [mm] 2 ccr,sp

1) fuk należy wziąć ze specyfikacji prętów zbrojeniowych 

2) w przypadku braku przepisów krajowych

3) Obliczanie betonu i łupania, patrz załącznik B1

4) Objaśnienia, patrz załącznik B1

5) h grubość elementu betonowego, hef efektywna głębokość zakotwienia


1,7 hef   
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SYSTEM CH+ MAX Anex C5


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Wydajność dla obciążeń statycznych, quasi-statycznych: nośności

Tabela C6: Przemieszczenia pod obciążeniem rozciągającym dla prętów zbrojeniowych

Chemfix CH+ MAX z prętem zbrojeniowym do wiercenia 
udarowego (HD) i CD ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 24/


ɸ 25

Zakres temperatur a 4) w betonie niespękanym: 40°C / 24°C
Przemieszczenie δN0 [mm/(N/mm2)] 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,07 0,10

Przemieszczenie δN∞ [mm/(N/mm2)] 0,11 0,11 0,15 0,21 0,26 0,26 0,38
Chemfix EASF TOP Vinylester Eco z prętem zbrojeniowym do 
wiercenia drążonego w systemie bezpyłowym (HDB) ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 25

Zakres temperatur a 4) w betonie niespękanym: 40°C / 24°C
Przemieszczenie δN0 [mm/(N/mm2)] 0,16 0,10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

Przemieszczenie δN∞ [mm/(N/mm2)] 0,75 0,45 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

Tabela C7: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie stali dla prętów zbrojeniowych

Chemfix CH+ MAX z prętami żebrowanymi ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 25
Zniszczenie stali bez ramienia dźwigni

Nośność charakterystyczna na wyrywanie VRk,s [kN] 0,50 ・ As ・ fuk1)

Pole przekroju poprzecznego AS [mm2] 50 79 113 154 201 314 491

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMs,N2) [-] 1,5

Zniszczenie stali pręta zbrojeniowego z mimośrodem

Nośność charakterystyczna na wyrywanie VRk,s [kN] 1,20 ・ Wel ・ fuk1)

Moduł sprężystości przekroju Wel [mm2] 50 98 170 269 402 785 1534

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMs,N2) [-] 1,5

Zniszczenie przez rozłupanie

Współczynnik k8 [-]
1,0 dla hef < 60mm

2,0 dla hef ≥ 60mm 

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMC [-] 1,5

Zniszczenie krawędzi betonu
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣMC1 [-] 1,5

1) fuk należy wziąć ze specyfikacji prętów zbrojeniowych 

2) W przypadku braku przepisów krajowych

Tabela C8: Przemieszczenia pod obciążeniem ścinającym dla prętów zbrojeniowych

Chemfix EASF TOP Vinylester Eco z prętem zbrojeniowym ɸ 8 ɸ 10 ɸ 12 ɸ 14 ɸ 16 ɸ 20 ɸ 25

Przemieszczenie δV0 [mm/(N/mm2)] 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03

Przemieszczenie δV∞ [mm/(N/mm2)] 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05
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Table C9: Odporność na ognień

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA WYNIKI

Odporność na ogień Brak oceny

Table C10: Reakcja na ogień

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA WYNIKI

REAKCJA NA OGIEŃ

W końcowym zastosowaniu grubość warstwy zaprawy wynosi około 1 do 
2 mm, a większość zaprawy to materiał klasy A1 zgodnie z decyzją WE 
96/603/WE. W związku z tym można przyjąć, że materiał wiążący 
(zaprawa syntetyczna lub mieszanka zaprawy syntetycznej i zaprawy 
cementowej) w połączeniu z kotwą metalową w końcowym zastosowaniu 
nie przyczyniają się do rozwoju pożaru ani do w pełni rozwiniętego pożaru 
i nie mają wpływ na zagrożenie dymem.

SYSTEM CH+ MAX Anex C6


Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-22/0328Ekspozycji na ogień


